Dat : 8.11. 2021
m CERTIFIKACIJSKA SHEMA &t. SN 84 2 ‘"I"d i
zdaja:

Proizvod: Toplotno izolacijski proizvodi za stavbe

Vrsta proizvoda: Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) za uporabo v
fasadnih sistemih (ETICS)

1. Splosno

Podlaga za certificiranje ETAG 004:2013,

EAD 040083-00-0404,

EAD 040089-00-0404,

SIST EN 13163:2013+A1:2015,

Sklep odbora za certificiranje - 21. redna seja z dne
8. 11. 2021

Sistem ocenjevanja in preverjanja | 2+
nespremenljivosti lastnosti Certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje (prostovoljni)

Oznacevanje proizvodov -

Navodila za certificiranje Pravila ZAG za certificiranje

Prehodno obdobje SN 84, |zdaja 5 - mozna uporaba do 31. 5. 2022

2. Tehniéne specifikacije

Proizvod SIST EN 13163:2013+A1:2015, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe -
Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) - Specifikacija, t€. 1 in 3.1.1
(EPS-S)

ETAG 004:2013, Smernica za evropsko tehni¢no soglasje - Zunanji toplotno
izolacijski sestavljeni sistemi (ETICS) z ometom, t&. 3.2.2.2.

EAD 040083-00-0404, Zunanji kompozitni toplotno izolacijski sistemi z ometom
(ETICS), t¢. 1.3.5

EAD 040089-00-0404, Zunanji kompozitni toplotno izolacijski sistemi z ometom
za uporabo na zgradt;@i‘{fe;idé‘ééﬁ'
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r4,\¢
SN 84

Izdaja 6
Vrednotenje | SIST EN 13163:2013+A1:2015, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe -
Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) - Specifikacija, t&.7
SIST EN 13172:2012, Toplotnoizolacijski proizvodi - Vrednotenje skladnosti,
t€.5 t€. A2.2 A24
ETAG 004:2013, Smernica za evropsko tehniéno soglasje - Zunaniji toplotno
izolacijski sestavljeni sistemi (ETICS) z ometom, t&. 8.2.3.1
EAD 040083-00-0404, Zunanji kompozitni toplotno izolacijski sistemi z ometom
(ETICS), 1. 3.8

EAD 040089-00-0404, Zunanji kompozitni termoizolacijski sistemi z ometom za
uporabo na zgradbah z lesenim ogrodjem, t&. 3.3

Preskusanje | SN 84, priloga 1

3. Tehniéne zahteve

SIST EN 13163:2013+A1:2015, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe - Proizvodi iz
ekspandiranega polistirena (EPS) - Specifikacija,

ETAG 004:2013, Smernica za evropsko tehni¢no soglasje - Zunanji toplotno izolacijski sestavljeni
sistemi (ETICS) z ometom,

EAD 040083-00-0404, Zunanji kompozitni toplotno izolacijski sistemi z ometom (ETICS).

EAD 040089-00-0404, Zunaniji kompozitni toplotno izolacijski sistemi z ometom za uporabo na
zgradbah z lesenim ogrodjem,

4. Postopek certificiranja

Preglednica vsebuje

- v 1. stolpcu: faze certifikacijskega postopka in aktivnosti certifikacijskega organa, glede na
sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, predpisan v t¢. 1,

- v 2. stolpcu: referencna poglavja v tehni¢ni specifikaciji (SIST EN 13163, SIST EN 13172,
ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040089-00-0404), ki vsebujejo tehnini opis
posameznih postopkov oziroma aktivnosti certificiranja,

- v 3. stolpcu: ¢asovno opredelitev, npr. pogostost izvajanja aktivnosti, ki jih je treba opraviti
veckrat ter druge opombe.

Pri izvajanju postopkov certificiranja se upostevajo $e dolocCila postopka P.C. 15-001 -
Certificiranje - dokument za narocnlkg_‘,kLLe dostopen na spletni strani ZAG www.zag.si.

Pri opredelitvi pogostosti |zvaJ§HX[ (p‘\i‘ggl%us a se Certifikacijska shema SN 84 opira na
dologila produktnega standarda SWST EN 13163 2013+A1 2015.
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ZAG

SN 84
lzdaja 6
Opisi postopka v
EN 13163,
Faza postopka in aktivnosti EN 131727, Casovne opredelitve in
certifikacijskega organa ETAG 004°, druge opombe

EAD 040083-00-0404*
EAD 040089-00-0404°

1 2 3
t&. 7.1°
1. Zaéetni pregled obrata in t&. 5% aneks A, t&. A.2.2°
kontrole proizvodnje ts. 8.2.3. 2
£, 3.3
25 dole ot 52 58
. -( c;es:]:vni?( unc::tr;alfiuiavodila) te. 8.2.1.1° )
p ] p p ) té‘ 3l34.5
6.52° 5.8°
1.2. Osebje (kompetence) €. 82147 -
6. 3.3%
t€. 4.27, 4.3
1.3. Ocena rezultatov za PTD it 6°
(obseg preiskav in vrednotenje i, 827 SN 84, Priloga 1
rezultatov) t&. 2.2% aneks A*

té. 2.2° 3.4.3°
t¢. 7.3": aneks E'

1.4. Nabava in kontrola vhodnih te. 5.4.3%
surovin t6. 8.2.1.1% t6.8.3.3° 3
{&. 3.2°°
B o . 7.3
5. r0|fzv0 ni proces - 1. 5.4.42
(proizvodna oprema, izvajanje . s -
t6. 8.2.1.1
medfazne kontrole) ; 45
tc. 3.2
1.6. Prgskusnatoprema S t& 7 3"
'(pljlme'rno.s op.remel,.p aniranje 16, 5.4.2
in izvajanje kalibracij ter ¢ 3 =
. t¢. 8.2.1.1
vrednotenje rezultatov . e
tc..3.3™

kalibracij)

1.7. Kontrola konénega proizvoda
(plan kontrolnega preskusanja,
pogostost izvajanja preskusanj
in vrednotenje rezultatov)

SN 84, Priloga 1
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y 4,\¢]
SN 84
Izdaja 6

Faza postopka in aktivnosti
certifikacijskega organa

Opisi postopka v
EN 13163",
EN 131727
ETAG 0043,
EAD 040083-00-0404*
EAD 040089-00-0404°

Casovne opredelitve in
druge opombe

3.1. Ocena sprememb in
ucinkovitost uvedenih
korektivnih ukrepov

/A ?ﬂ i.“

e A:2422 w\
s te82318 Z)f

,,S-...
\& t&. 3.3%5 B/

1 2 3
1.8. Skladi$éenje surovin in kon&nih tg. 7.3 )
proizvodov t&. 5.6°
1.9. Neskladni proizvodi in ts. 7.3 ]
reklamacije t&. 5.5% aneks F?
1.10. Sledljivost proizvoda .8
daa i e {c. 5.72
1.11. Oznacgevanje proizvoda o
s s {¢. 5.62
1.12. Zapisnik o zaetnem pregledu - Opcija
1.13. Neskladnosti in korektivni Rok za odpravo: do 6
ukrepi mesecev
2. lzdajal/ zavrnitev izdaje i
certifikata
Takoj po pozitivnih
2.1. Porodilo o vrednotenju - rezultatih t€. 1 oz. poteku
roka iz té. 1.13 te tabele
V pri it
2.2. Odlogitev o izdaji/ zavrnitvi N
ALY - . izdaje certifikata se
izdaje certifikata ter podpis - s
e certifikacijski postopek
pogodbe o certificiranju 2
konca
_ . Veljavnost certifikata:
2.3. |lzdaja certifikata -
do 5 let
&7y
3. Nadzor, ocena in potrditev t&. 5; aneks A, t&. A.2.4° B bt
kontrole proizvodnje 6829 2 '
188322
s ‘»‘* ;. ﬁ’o‘\
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ZAG
SN 84
lzdaja 6

Faza postopka in aktivnosti
certifikacijskega organa

Opisi postopka v
EN 13163,
EN 131727,
ETAG 004°,
EAD 040083-00-0404"
EAD 040089-00-0404°

Casovne opredelitve in
druge opombe

1 2 3
t¢. 7.3"; aneks E'
3.2. Nabava in kontrola vhodnih té. 5.4.3?
surovin t€. 8.2.1.1%1¢.8.3.3°
1632
58 Bt 1. 7.3"
4. ron;vo ni proces e t& 5.4.42
(proizvodna oprema, izvajanje . 3 -
¢ 8.2.1.1
medfazne kontrole) . 38
tc. 3.2™
3.4. Prgskusna oprema o t& 7.3
_(r;:rllm:.rno_st E;.rsgg,' ;:earmran;e 1% 5.4
o Jam? I : & 8214°
vrednotenje rezultatov A o
. . iIca3"
kalibracij)
3.5. Kontrola konénega proizvoda t. 7.3'
(plan kontrolnega preskusanija, té. 5.4.5° .

N 84, Pril 1
pogostost izvajanja preskusani t& 8.2.1.1% 8.3.4° sl 24, Frilega
in vrednotenje rezultatov) t& 32~

3.6. Skladiséenje surovin in konénih t. 7.3 _
proizvodov t&. 5.6°
3.7. Neskladni proizvodi in ts. 7.3 ]
reklamacije t&. 5.5% aneks F*
té. 8'
.8. Sledljivost proizvod -
3.8. Sledljivost proizvoda & 5,72
3.9. Oznacevanje proizvoda in (& 8" P.C. 15-001,t&. 7
uporaba prostovoljnega (& '5 62 (Certificiranje - dokument

certifikata

za narocnika)-

3.10. Zapisnik o rednem pregledu

Opcija

3.11. Neskladnosti in korektivni

ukrepi

Rok za odpravo:
do 6 mesecev

4. Vzdrzevanje veljavnosti

certifikata

Veljavnost certifikata:
do 5 let z moznostjo
podalj$anja

4.1

. Poroéilo o nadzoru
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ZAG
SN 84
Izdaja 6
Opisi postopka v
EN 13163',
Faza postopka in aktivnosti EN 131722, Casovne opredelitve in
certifikacijskega organa ETAG 004°, druge opombe

EAD 040083-00-0404*
EAD 040089-00-0404°

Nosilec sheme:
Certifikacijski organ ZAG

Obr. N.C.10-001-01/6

1 2 8
4.2. Odlocitev o potrditvi veljavnosti,
spremembi, spremembi obsega,
zaCasnem/trajnem ) )
umiku/preklicu certifikata
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(% L~ Vadja certifikacijske sluzbe:
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